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AQUAFIN®-2K/M-PLUS

Rissiiberbriickende, mineralische Dichtungsschlamme

Art.-Nr. 2 04600

Einsatzgebiete:
* Erdberihrte Bauwerksabdichtung , Sockelabdichtungen

ce (¢

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
AqudfinstraBe 2-8 AqudfinstraBe 2-8
D-32760 Detmold D-32760 Detmold
18 18
2 04600

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

EN 15042
AQUAFIN-2K/M-PLUS

EN 14891

Oberflachenschutzprodukt - Beschichiung
Prinzip 1.3 (C)
EN 14891: CM
Anfangshaftzugfestigkeit: 0,5N/m
Haftzugfestigkeit
nach Kontakt mit Wasser 0,5 N/mm
nach Warmealierung 0,5N/mm
nach Frost/Tau-Wechsel
beanspruchung 0,5N/mm
nach Kontakt mit Kalkwasser: 0,5 N/mm
keine Wasserdurchdringung
. SCHOMBURG 075 mm
GmbH & Co. KG

Detmold

P.1200/906/17
P.1200/907/17

MPA Braunschweig

naht- und fugenlose, flexible, rissiberbrickende
Abdichtung

geeignet fur alle fragfahigen, bauiblichen Untergrinde
haftet ohne Grundierung auf feuchten Untergrinden
diffusionsoffen, frost, UV- und alterungsbestandig
tausalzbestandig

sehr emissionsarm EC1 PLUS gemaB GEV-EMICODE
Bauwerksabdichtung gemaf DIN 18533 und

DIN 18535

Abdichtung im Verbund (AIV) gemaf DIN 18531,
DIN 18534, DIN 18535, DIN EN 14891

CM O1 P gemaB DIN EN 14891

besténdig gegen befonangreifendes Wasser

sowie Querschnittsabdichtungen in und unter Wénden
gemaB DIN 18533 fur Wassereinwirkungsklassen
W1.1-E, W1.2-E und WA-E.

Nachtrégliche Bauwerksabdichtungen gemaf
WTA-Merkblaft 4-6 gegen Bodenfeuchtigkeit,
nichtdrickendes Wasser und Druckwasser (bei
geeigneter Konstruktion).

Abdichtung im Verbund fir Wassereinwirkungsklassen
WO-I bis W3- ohne chemische Beaufschlagung gemaf
DIN 18534 und ZDB-Merkblatt ,Abdichtungen im
Verbund [AIV)".

Im AuBenbereich als Abdichtung auf Balkonen, Loggien
efc. gemdaB DIN 18531-5.

Abdichtung von Behéltern und Becken bis
Wassereinwirkungsklasse W2-B gemé&fB DIN 18535,
bis 10 m.

AQUAFIN-2K/M-PLUS st sehr emissionsarm gemaf
GEV-EMICODE, was in der Regel zu positiven
Bewertungen im Rahmen von Gebé&udezertifizierungs-
systemen gemaP DGNB, LEED, BREEAM, HQE fuhrt.
Haéchste Qualitatsstufe 4, Zeile 7 und 8 gemaB DGNB-
Kriterium ,ENV 1.2 Risiken fur die lokale Umwelt”.

Bauwerksabdichtung:
* Erdberihrte Bauwerksabdichtungen von Wand- und

Bodenflachen fir Neubauten und Bauten im Bestand
auf Bauteilen aus Beton oder Mauerwerk.
Abdichtung gegen von innen driickendes Wasser von
Behdalterkonstruktionen (z.B. Brauchwasserbehditer,
Abwasserbehalter).

Horizonfalabdichtung in und unter Wénden gegen
kapillar aufsteigende Feuchtigkeit.

Abdichtungen von Ubergangen zu Bodenplatten aus
Befon mit hohem Wassereindringwiderstand
(Wu-Beton) und Sockelabdichtungen.

Anwendung auf alten, fest haftenden
Bitumenuntergrinden.
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Bei Anwendung in Behdltern oder Wasserbelastungen mit
angreifendem oder weichem Wasser mit einer Harte <
30 mg CaO je liter ist grundsditzlich eine Wasseranalyse
erforderlich. Die Beurteilung des Angriffsgrades erfolgt
gemdaB EN 1992-1-1 (Eurocode 2).
AQUAFIN-2K/M-PLUS st bis zur Expositionsklasse XA2
bestandig.

Fliesenverbundabdichtung (AIV):

Zur sicheren und wirtschaftlichen Abdichtung im

Verbund mit Fliesen- und Plattenbeléigen, wenn eine
Wasserundurchlassigkeit gegen langerfristige bis
standige Wasserbeaufschlagung gefordert wird, z. B.

in Badern und Kichen in Wohnbereichen, privaten und
offentlichen Sanitérrdumen sowie Balkonen und Terrassen,
Schwimmbecken und Beckenumgéngen.

Im Wand-Boden-Anschlussbereich die Fléchenabdichtung
durch Einbau von ASO-Dichtband-2000, ASO-
Dichtband-120 bzw. ASO-Dichtband-2000-S, je nach
Wassereinwirkungsklasse /Beanspruchungsklasse,
verstarken. AQUAFIN-2K/M-PLUS ist geeignet fir

die Beanspruchungsklasse A und B gemaB den
Prifgrundsétzen des DIBt (PG-AIV-F). Die Wasserdichtheit
im Einbauzustand wurde incl. des ASO-Dichtbandsystems
gemdf den Prifgrundséitzen fur mineralische
Dichtungsschlémmen (PG-MDS| sowie Abdichtung im
Verbund mit Fliesen und Plattenbelégen (PG-AIV-F) bis zu
25 m Wassersdule geprift.

Technische Daten:
UNIFLEX-M-PLUS

Pulverkomponente

AQUAFIN

Sand/Zement,
Additive

Basis: Polymerdispersion

Mischungs-
verhalinis: 1 Gew.Teil
Lieferform: 10 kg

6 kg

2 kg
Farbe: weiP
Dichte:
Kémung:

Verarbeitungszeit™):

Uberarbeitbar*):

Untergrund-/Verarbeitungstemp.:

Haftzugfestigkeit gemaf
DIN EN 1542:

Rissberbriickung,gemaf

DIN 28052-6 (PG MDS/AIV):

Rissuberbriickung, gemah

DIN EN 14891 bei normalen und

niedrigen Temperaturen:

Wasserdichtheit im Einbauzustand

gemaB PG MDS/AIV:

Zulgssige Beckentiefe geméh

DIN 18535:
Zugdehnung,

in Anlehnung ASTM D 412-16:

Rissiberbriickung,
in Anlehnung ASTM C836:

Wasserdampfdiffusions-
koeffizient p:

Sd- Wert bei 2 mm

Trockenschichtdicke:
Diffusionskoeffizient p, CO.:

o

Sd- Wert, CO, bei 2,0 mm

Trockenschichtdicke:

2,5 Gew.-Teile

25 kg
15 kg
5kg

grau
Kombinationsprodukt

ca. 1,6 g/cm?

< 1,0 mm

ca. 60 Minuten
nach ca. 3-6 Std.
+5°Cbis +35°C

>0,5N/mm?

0,4 mm

>0,/5 mm
2.5 bar
10 m

ca. 192 %
> 20 mm
ca. 1.200

ca.2,4m
> 100000

> 200 m
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Materialbedarf:
Beanspruchung Trockenschichtdicke, mm | Nassschichtdicke, mm | Verbrauch kg/m?
Kellerwéande und >20 ca. 2,2 3,5
Bodenplatten
Sockelabdichtungen >20 ca. 2,2 3,5
Querschnittsabdichtungen >20 ca. 2,2 3,5
Geméah WTA-Merkblatt4-6 ,nachtrégliche Bauwerksabdichtung erdberthrter Bauteile”
Bodenfeuchtigkeit/ >20 ca. 2,2 3,5
nicht stauendes Sickerwasser
nichtdrickendes Wasser >20 ca. 2,2 3,5
aufstauendes Sickerwasser/ | > 3,0 ca. 3,3 53
driickendes Wasser
Abdichtung von Behaltern >20 ca. 2,2 3,5
und Becken
Im Verbund mit Fliesen/Platten | > 2,0 ca. 2,2 3,5
Egalisierungsschichten 1 mm 1,1 mm 1,75

Ein méglicher Mehrverbrauch bei unebenen Untergrinden sowie handwerklichen Schwankungen

sind zu bericksichtigen, daher sollte gemaf den Normen
von mindestens 25% bericksichtigt werden.

DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 ein Dickenzuschlag

Belastbarkeit *):

* Regenfest auf geneigten Fléchen nach ca. 6 Stunden,
eine stehende Wasserbelastung ist zu vermeiden

* durch Begehen nach ca. 1 Tag

* durch Druckwasser n. ca. 7 Tagen

* mit Fliesen belegbar nach ca. 1 Tag

*) bei +23°C und 50% rel. Lufifeuchtigkeit. Aufgrund von Obijekt- und
Witterungsbedingungen kénnen sich die angegebenen Daten ver-
léngern oder verkirzen. Hohere Temperaturen und niedrigere Luft-
feuchte verkirzen, niedrigere Temperaturen und hshere Luftfeuchte
verlangern die Trocknungszeit.

Lagerung:
Pulverkomponente: kihl und trocken, 12 Monate,
Flussigkomponente: frostfrei, 12 Monate; im original
verschlossenen Gebinden,
angebrochene Gebinde umgehend
aufbrauchen
Reinigung: Werkzeuge im frischen Zustand mit
Wasser reinigen, aufgetrocknetes
Material mit ASO-ROO1 anlésen und

abwaschen.
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Beanspruchungsklassen
gemdB Prisfgrundsétzen des DIBt
S b dreil PG-AIV-F, Gemaf
ystembestandteile Beanspruchungsklasse: PG-MDS
Bauwerks-
A B abdichtung

Wassereinwirkungs- |Wassereinwirkungs-

klassen gemaf3 l?'gzsgg 9_?’(]6:25 DIN

DIN 18534-Teil 3 - el

und ZDB-Merkblatt W18 w28

[*1] WO bis W34

(ohne chemische

Beanspruchung)
ASO-Dichtband-2000 x x -
ASO-Dichtband-2000-S x x x
ASO-Dichtband-2000-Ecken, N «
(90°, innen/auBen) -
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken, o N «
(90°, innen/auBen)
ASO-Dichtband-2000-T-Stisck, " " N
Kreuzung
ASO-Dichtmanschette-Boden,/ " " N
“Wand
ADF-Rohrmanschette - - x
ADF-Dehnfugenband - - x
ASO-Dichtband-120 X - -
ASO-Dichtmanschette-W X - -
ASO-Dichtecke- /-A X - -
ASO-Gefdlleecke x - -
ASO-Dichtmanschette-B X - -
UNIFIX-S3 x x -
MONOFLEX-white x x -
MONOFLEX-white vergitet mit " N
UNIFLEX-F im Masseverhaltnis 3:1 h
LIGHTFLEX X x _
MONOFLEX x x 7
MONOFLEX-XL X x _
MONOFIEXast x - -
MONOFLEX-FB X x _
ASODUR-EK98-Wand /-Boden x x -
ASODUR-DESIGN X X -

SOLOFIEX x x -
AK7P x x i
CRISTALLITFLEX x - -
UNIFIX-S3ast x - -
AQUAFIN-RS300 x x x
Untergrund:

Der Untergrund muss tragféhig, weitgehend vollfugig und
ebenfléchig, porenoffen und in der Oberflache geschlos-
sen sein. Er muss frei sein von Kiesnestern, Lunkern,
klaffenden Rissen und Graten, Staub und frei von haftungs-
mindernden Stoffen z.B. Ol, Farbe, Sinterschichten und
losen Bestandteilen sein. Als Untergrinde eignen sich z.B.
gefigedichter Befon, Putze P Il und P Ill, vollfugig erstelltes
Mauerwerk.

Im Bereich der Abdichtungen im Verbund (AIV-F) muss der
Untergrund, je nach Wassereinwirkungsklassen, den Anfor-
derungen gemé&fB DIN 18534, DIN 18535, DIN 18531
und ZDBMerkblatt (siehe unter Hinweise) entsprechen.
Feuchtigkeitsempfindlicher Untergrinde z.B. Gipsgebun-
den Baustoffe kdnnen nur in den Wassereinwirkungsklasse
WO-I und W1l akzeptiert werden, siehe auch unter Erléu-
terungen. Fir die Beurteilung des Untergrundes ist zudem
die DIN 18157, Teil 1 heranzuziehen.

Ecken und Kanten, z.B. an Sohlenplatten efc., sind zu
brechen bzw. zu fasen. Vertiefungen > 5mm, sowie
Mérteltaschen, offene Stof- bzw. Lagerfugen, Ausbriche,
grobporige Untergrinde oder unebenes Mauerwerk sind
mit geeignetem Zementmértel, z.B. ASOCRET-M30 oder
SOLOCRET-15, vorab zu egdlisieren.

Der Untergrund mit Unigrund-GE/-K grundieren oder so
vorzundssen, dass er zum Zeitpunkt des Auftragens von
AQUAFIN-2K/M-PLUS mattfeucht ist. Stark saugende und
geringfigig sandende Untergriinde sind mit
ASO-Unigrund-GE/K zu grundieren. Die Grundierung
muss vor den nachfolgenden Arbeitsschritten vollstandig
durchtrocknen.
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Durchdringungen sollten mit Dunnbetiflanschen in einer
Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und
aus zur Verklebung geeignefem Material, z. B. Edelstahl,
Rotguss, PVC-U, bestehen.

Die Flansche saubern/entfetten. Bei geringeren
Flanschbreiten (> 30 mm, < 50 mm) empfehlen wir die
Verklebung der Dichtmanschette - im Ubergangsbereich
des Flansches - im System ASOFLEX-AKB-Wand

auszufihren.

Ruckseitige Durchfeuchtungen bzw. punkiuelle
Feuchtebelastungen von der negativen Seite sind
auszuschlieBen. Wir empfehlen, in jeden Fall bei
Abdichtungen mit rickwartiger Durchfeuchtung eine
Vordichtung mit AQUAFIN-1K auszufthren, um ein
Abdriicken vom Untergrund vorzubeugen. Je nach
Wasserbelastung sind vorab ein- oder mehrlagige
Beschichtungen auszufihren. Der Verbrauch betragt bei
Bodenfeuchte mind. 1,75 kg/m? und bei aufstauendes
Sickerwasser mind. 3,5 kg/m? AQUAFIN-1K.

Bei Betonbauteilen kann eine Feuchtebelastung von
der Negativseite auch mit ASODUR-SG2/-SG2-thix
ausgeschlossen werden.

Bei Verwendung von ASODUR-SG2/-SG2-thix ist ein
Verbrauch von 600-1000 g/m? erforderlich.

Verarbeitung:

Ca. 50-60 % Flissigkomponente in einen sauberen
Mischeimer geben und mit der Pulverkomponente zu
einer homogenen, klumpenfreien Masse vormischen.
AnschlieBend die resfliche Flissigkomponente zugeben
und ausreichend vermischen.

Mit einem kréftigen Rihrwerk (ca. 500-700 min') ist
eine Mischzeit von ca. 2-3 Min. erforderlich. Nach
einer Reifezeit von ca. 5 Minuten die Masse noch einmal
grindlich homogenisieren.

Das Anmischen von AQUAFIN-2K/M-PLUS erfolgt mit

nachfolgendem Mischungsverhdlinis, nach Gewichisteilen:

2,5 Teil Pulverkomponente : 1 Teil Dispersionskomponente
Aufgrund von Obijekt- oder Verarbeitungsbedingungen,
z.B. Verarbeitung im Schlédmm- oder Spritzverfahren

ist eine Wasserzugabe bis max. 1,5 % (0,5 1/ 35 kg
AQUAFIN-2K/M-PLUS zuléssig. Die Wasserzugabe
erfolgt nach dem Anmischen der Pulver- und Flissig-
komponente.

AQUAFIN-2K /M-PLUS wird im Streich- oder
Spachtelverfahren in mind. zwei Arbeitsgéngen

porenfrei aufgetragen. Der zweite sowie folgende
Arbeitsgange kannen erfolgen, wenn der erste Arbeits-
gang durch Begehen oder weiteres Beschichten nicht
mehr verletzt werden kann (ca. 3-6 Std., je nach
Umgebungsbedingungen).

Eine gleichmafige Schichtdicke wird lastfallabhangig, z.B.
durch Verwendung einer Schichtdickenkelle oder

4-6 mm Zahnkelle und anschlieBendem Glétten erreicht.
Es ist so viel Material zu verarbeiten, dass die geforderte
Trockenschichtdicke entsprechend der gewiinschten
Wassereinwirkungsklasse erreicht wird. Eine Auftragsstérke
von mehr als 2,2 kg/m? in einem Arbeitsgang kann zur
Rissbildung fohren und ist zu vermeiden.

Zur Verarbeitung im Spritzverfahren mit geeigneten
Spritzanlagen, z.B. HighPump M8 (Peristaltikpumpe),
HighPump Small oder HighPump Pictor
(Schneckenpumpe) empfehlen wir eine Dusengrébe von
4,5 bis 6,0 mm. Informationen dazu iber Fa. Dittmann
Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf,

www.saniertechnik.de.

Zur wasserundurchldssigen Ausbildung von Bewegungs-
und Anschlussfugen sind die Systembestandteile der
ASO-Dichtband-Technik entsprechend der jeweiligen
Beanspruchungsklasse einzusetzen (siehe Tabelle
Systembestandteile).

ASO-Dichtband-2000/-S, ASO-Dichtband-120 bzw.
ASO-Dichtband-2000/-S-Innen-AuBenecken, ASO-
Dichtecke-/-A je nach Wassereinwirkungsklasse in den

5/8
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Eckbereichen, im Ubergang zwischen Wand und Boden
sowie Uber Anschlussfugen mit AQUAFIN-2K/M-PLUS
verkleben. Beidseitig der zu Gberbrickenden Fugen wird
AQUAFIN-2K /M-PLUS mind. 2 cm breiter als das zu
verwendende Dichtband, mit einer 4-6 mm Zahnung,
aufgetragen. Das Dichtband wird in die frische Schicht
eingelegt und anschliebend sorgféltig hohlraum- und
faltenfrei eingedrickt. Die Verklebung muss so erfolgen,
dass eine Hinterwanderung durch Wasser ausgeschlossen
ist. Uber Bewegungsfugen sollte das zu verwendende
Dichtband schlaufenférmig eingelegt werden.
Dichtbandstéfe sind mind. 5 bis 10 cm tberlappend

mit AQUAFIN-2K/M-PLUS faltenfrei und vollfléchig zu
verkleben. Abschliebend sind die verklebten Dichtbénder
mit AQUAFIN-2K/M-PLUS zu iberarbeiten und nahtlos in
die Flachenabdichtung zu integrieren. Beim Einsetzen von
ASO-Dichtband-Formteilen ist analog zu verfahren.

Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F):
Bodenabl&ufe und Durchdringungen im Beckenbereich
mussen mit geeigneten Flanschelementen versehen sein.
AQUAFIN-2K /M-PLUS satt, auf den Diinnbettflansch und
Uberlappungsbereich, auftragen. In die frische Schicht
die ASO-Dichtmanschette-Boden/ASO-Dichtmanschette-B
hohlraum- und faltenfrei einbetten, so dass eine dichte
Verbindung zu Fléchenabdichtung hergestellt wird.

In der Beanspruchungsklasse A (PG-AIV-F) kann alternativ
an die Rohrdurchfihrung ohne Flansch angedichtet
werden. Zum Andichten an Rohrdurchfihrungen im
Wandbereich der Beanspruchungsklasse A kann je

nach Nenndurchmesser ASO-Dichtmanschette-Boden/
ASO-Dichimanschette-B oder ASO-Dichtmanschette-
Wand/ASO-Dichtmanschette-W verwendet werden. Die
Rohrdurchfihrung anrauen, sdubern und mit geeignetem
Reiniger entfeften, ggf. primem.

AQUAFIN-2K /M-PLUS satt aufstreichen und
anschlieBend die ASO-Dichimanschette einsetzen. Der
Loch-Durchmesser der Dichimanschette muss dabei
deutlich kleiner als der Rohrdurchmesser sein, so dass
durch den ,Erinnerungseffekt” der ASO-Dichtmanschette

eine Anpressung an die Rohrdurchfihrung erfolgt. Die
Dichtband-Technik ist grundsétzlich tberloppend an

die Flachenabdichtung anzuschlielen. Stoe werden
grundsatzlich mit 5 cm bis 10 cm Uberlappung ausgefihrt.

Das Verlegen von Fliesen oder Platten erfolgt mit einem
der unter Systembestandteile genannten Fliesenkleber.
Die Abdichtungsschicht muss zum Zeitpunkt der
Verlegearbeiten vollstéindig erhértet sein.

In der Bauwerksabdichtung gem&fB DIN 18533 und
WTA-Merkblatt ,nachtrdgliche Bauwerksabdichtung
erdberihrter Bauteile” sind zudem die folgenden Punkte
zu beachten:

Im Sohlen-Wand-Ubergang AQUAFIN-TK oder
ASOCRET-M30 in schlammfahiger Konsistenz
vorschlémmen und frisch in frisch eine Dichtungskehle
aus ASOCRET-M30 mit mind. ca. 4 cm Schenkelléinge
einbauen. Nach Durchtrocknung die Abdichtung mit
AQUAFIN-2K /M-PLUS ausfihren.

Rohrdurchfihrungen:

Zum Andichten an Rohrdurchfihrungen in der
Wasserbeanspruchungsklasse W1.1-E und W1.2-E
werden je nach Nenndurchmesser
ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtmanschette-Wand
oder ADF-Rohrmanschette verwendet und die Abdichtung
mind. 5 cm auf die Rohrdurchfihrung ausgefihrt. Bei

der Verwendung von geeigneten Flanschelementen
AQUAFIN-2K /M-PLUS satt, auf Dinnbettflansch

und Uberlappungsbereich, aufragen. In die frische
Schicht die ASO-Dichtimanschette-Boden hohlraum- und
faltenfrei einbetten und abschlieBend durch vollstéindiges
Uberarbeiten in die Flachenabdichtung integrieren.

In der Wasserbeanspruchungsklasse W 2.1-E sind
geeignete Los-Festflanschkonstruktionen oder gepriife
Hauseinfihrungssysteme zu verwenden.

Drain- und Schutzplatten bei erdberihrten Bauteilen:
Abdichtungen sind vor Witterungseinflissen und
mechanischen Beschédigungen durch geeignete

6/8
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SchutzmaBnahmen gemal DIN 18533 zu schitzen.
Schutzschichten sind erst nach vollstandiger
Durchtrocknung aufbringen. Schutz- und Drainplatten
kénnen batzenweise mit COMBIDIC-1K fixiert werden
und Perimeterdammung ist vollfléchig und engstoPend mit
COMBIDIC-2K-CLASSIC oder COMBIDIC-2K-PREMIUM

zu verkleben.

Eine Drainung erfolgt geméh den Vorgaben der
DIN 4095.

Hinweise:

* Nlicht zu behandelnde Flachen vor der Einwirkung von
AQUAFIN-2K/M-PLUS schijtzen!

* Wéhrend der Abbindung darf Wasser die Abdichtung
nicht belasten. Rickseitig einwirkendes Wasser kann bei
Frost zu Abplatzungen fohren.

* Bei starker Sonneneinstrahlung entgegen dem
Sonnenlauf, in den beschatteten Bereichen arbeiten.

* In Rgumen mit hoher Lufifeuchtigkeit und/oder
unzureichender Belifung (z. B. Wasserbehdlter) kann
eine Taupunktunterschreitung {Kondensatbildung) auf
der Oberfléche vorkommen. Dies ist durch Verwendung
geeigneter Mabnahmen, wie z.B. Kondenstrockner,
auszuschlieBen. Direktheizungen oder unkontrolliertes
Einblasen von Warmluft ist nicht zulgssig.

e AQUAFIN-2K/M-PLUS darf als Oberflachen-
beschichtung keinen punkt- oder linienférmigen
Belastungen ausgesetzt werden.

* AQUAFIN-2K/M-PLUS kann tberputzt und
auch mit diffusionsoffenen, 16sungsmittelfreien
Dispersionsfassaden- bzw. Dispersionssilikatfarben
(keine reinen Silikatfarben) Uberstrichen werden.

Es konnen auch Siliconharzfarben und Farben auf
Acrylatbasis verwendet werden.

* AQUAFIN-2K/M-PLUS kann, fir Anwendungen
gemdaB WTA-Merkblatt 4-6, zur Sanierung von
alten, festhaftende bitumenhaltigen Untergrinde
verwendet werden. Die Abdichtungen sind mit einer

Kratzspachtelung zu versehen und nach vollsténdiger
Durchtrocknung, zweilagig mit in Lastfallbedingter
Schichtdicke zu tberarbeiten. Gema WTA-Merkblatt
4.6 sind der FuBpunkibereich sowie der Ubergang zum
Spritzwassersockel vorab bis auf den mineralischen
Untergrund zuriickzubauen.

* Ein direkter Kontakt mit Metallen, wie Kupfer, Zink und
Aluminium, ist durch eine porendichte Grundierung
auszuschlieBen. Eine porendichte Grundierung wird
in zwei Arbeitsgangen mit ASODUR-GBM hergestellt.
Der erste Arbeitsgang wird saff auf den entfetteten
und gereinigten Untergrund aufgetragen. Nachdem
diese Schicht soweit anreagiert hat, dass sie nicht
mehr durchstreut werden kann (ca. 3-6 Std.) wird
eine weitere ASODUR-GBM-Schicht aufgebirstet und
mit Quarzsand der Kérung 0,2-0,7 mm abgestreut.
Verbrauch ca. 800-1.000 g/m? ASODUR-GBM.

* Zur Andichtung an PVC-, Rotguss- und
Edelstahlflansche, Flansch anschleifen, reinigen,
entfetten, AQUAFIN-2K/M-PLUS auftragen und
ASO-Dichtmanschette oder je nach Anwendungsfall die
ADF-Rohrmanschette hohlraum- und faltenfrei einbetten
und nahtlos an die Fléchenabdichtung anschliefen.

Die einschldgigen aktuellen Regelwerke sind zu beachten!
So z.B. die

DIN 18157
DIN 18531
DIN 18533
DIN 18534
DIN 18535

WTA-Merkblaft 4-6 ,Nachtragliches Abdichten
erdberihrter Bauteile”

Die BEB-Merkblatter, herausgegeben vom
Bundesverband Estrich und Belag e.V.

Die ZDB-Merkbldtter, herausgegeben vom
Fachverband des deutschen Fliesengewerbes:
[*1] ,Abdichtungen im Verbund (AIV)"

[*2] ,Schwimmbadbau”

[*3] ,AuBenbelage”
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AQUARINE=2K / MHPLUS

Erlauterungen:

Einwirkungsklassen und typische Anwendungen gemé&fB DIN 18534 und DIN 18535

Wassereinwirkungs- | Wassereinwirkung Anwendungsbeispiele

klasse

WO gering Flachen mit nicht haufiger Einwirkung aus Bereiche von Wandfléchen tber Waschbecken in Badern und
Spritzwasser Spulbecken in h&uslichen Kiichen.

Bereiche von Bodenflachen im hauslichen Bereich ohne Ablauf, z.B.
in Kichen, Hauswirtschaftsraumen, Gaste-WC

W maBig Flachen mit haufiger Einwirkung aus Wandfléchen tber Badewannen und in Duschen in Badern.
Spritzwasser oder nicht haufiger Einwir- Bodenfléchen im h&uslichen Bereich mit Ablauf.
kung aus Brauchwasser ohne Intensivie- Bodenfléchen in Badern ohne/mit Ablauf ohne hohe Wassereinwir-
rung durch anstavendes Wasser kung aus dem Duschbereich.

W24 hoch Flachen mit haufiger Einwirkung aus Wandflachen von Duschen in Sport/ Gewerbestétten.
Spritzwasser und/oder Brauchwasser, Bodenflachen mit Ablaufen und/oder Rinnen.
vor allem auf dem Boden zeitweise durch | Bodenfléchen in Réumen mit bodengleichen Duschen.
anstauendes Wasser intensiviert Wand- und Bodenfléchen von Sport/ Gewerbestétten.

W3 sehr hoch Flachen mit sehr haufiger oder lang Flacchen im Bereich von Umgéngen von Schwimmbecken.
anhaltender Einwirkung aus Spritzund/ Flachen von Duschen und Duschanlagen in Sport/Gewerbestétten.
oder Brauchwasser und/ oder Wasser Flachen in Gewerbestatten (gewerbliche Kichen, Weéschereien,
aus intensiven Reinigungsverfahren, durch | Brauereien efc.).
anstauendes Wasser infensiviert

W1-B sehr hoch Abdichtung von Behdltern und Becken bis | Behélter und Schwimmbecken.
zu einer Wassertiefe von 5 m

W2-B sehr hoch Abdichtung von Behdaltern und Becken bis | Behdlter und Schwimmbecken.
zu einer Wassertiefe von 10 m

Bitte gultiges Sicherheitsdatenblatt beachten!

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

von flis

* Inf i iber das Emissi Stoffen in
der Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala
von Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.

Die Rechte des Kéaufers in Bezug auf die Qualitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fur Anforderungen die ber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestatigung.
Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflachen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert
diese ihre Giltigkeit.
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